
Abkühlversuche mit Al-Krätze
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Sofort nach dem Abkrätzen steigt die Temperatur an, weil Sauerstoff hinzukommt
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Kühlbox 4A - Kübel 14 (Krätze vom Ofen 71)
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14:28:32 (unmittelbar vor Kippen)
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Optimierung des Kippzeitpunktes in den Container

Temperatur auf Kühlbox 4A
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Oberfläche der Krätze in Kübel 14

ohne Problem
ausgekippt
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Kühlbox von hinten

149,5

130,6

10:41:36

09:30:49
12:16:47

13:19:30 13:32:00

Wird zu früh gekippt, brennt es im 40 m³ Container
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